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Contenido   |   Bloques.Temáticos

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 –26.11 DIA 2 –10.12 DIA 3 –18.12 DIA 4 –20.12 DIA 5 –21.12

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas



3

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES

DIA 1
26.11.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 1.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 1.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 1.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 1.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 1.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 1.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 1.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Temario Descripción

1.1 Bienvenida | Contenido | Bloques.Temáticos| Objetivos y Prólogo

1.2 Fundamentos del Concreto

1.3.a-b Concreto en Estado Fresco | Concreto en Estado Endurecido

1.4 Objetivos del Proporcionamientode las Mezclas de Concreto

1.5 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (ACI.211)

1.6 Método ACI.211

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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Temario Descripción

2.1 Cementos y Materiales CementiciosSuplementarios

2.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

2.3.a-b Metodología de Ensayos de Concreto (ASTM)

2.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.2)

2.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

2.6 Definición de Variables de Captura y Datos Generados

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES

DIA 2
10.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 2.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 2.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 2.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 2.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 2.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 2.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 2.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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Temario Descripción

3.1 Agregados para Concreto

3.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

3.3.a-b Metodologías de Ensayos (ASTM)

3.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.3)

3.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

3.6 Ejemplo de Cálculo (Base de Datos de Agregados)

Horario
SALVADOR/CDMX

SABADO

DIA 3
18.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 3.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 3.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 3.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 3.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 3.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 3.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 3.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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Temario Descripción

4.1 Agua y Aditivos para Concreto

4.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

4.3 Metodología de Ensayos (ASTM)

4.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (VMatrix.4)

4.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

4.6 Ejemplode Cálculo (Mono.Aditivo| Sinergia.Aditivos| Sistema.Aditivos)

4.7 Recapitulación Temática del Seminario

Horario
SALVADOR/CDMX

LUNES

DIA 4
20.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 4.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 4.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 4.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 4.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 4.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 4.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 4.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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Temario Descripción

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.5)

5.1 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Convencional)

5.2 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Alto Desempeño)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.6)

5.3 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto para Pavimento)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.7)

5.4 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Lanzado)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.8)

5.5 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Ligero)

5.6 Métodos Alternativos de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
5.7 Ejemplo de Cálculo (OΩReally, Fuller, Bolomey, Fauryy Otros)

Horario
SALVADOR/CDMX

MARTES

DIA 5
21.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 5.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 5.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 5.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 5.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 5.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 5.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 5.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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Contenido   |   Bloques.Temáticos

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 –26.11 DIA 2 –10.12 DIA 3 –18.12 DIA 4 –20.12 DIA 5 –21.12

16:30 a 17:00 | 14:00 a 14:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 14:30 a 15:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 15:00 a 15:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 15:25 a 15:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 15:35 a 16:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 16:00 a 16:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 16:25 a 16:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 16:35 a 17:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 17:00 a 17:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 17:30 a 18:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas
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BT.4.1 | 4.2 | 4.3
Agua  y  Aditivos  para  Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Análisis Típicos de Agua

Sustancia química Agua de abastecimiento Agua de mar

Sílice (SiO2) 0 a 25 τ

Hierro (Fe) 0 a 0.2 τ

Calcio (Ca) 1 a 100 50 a 480

Magnesio (Mg) 0 a 30 260 a 1,410 

Sodio (Na) 1 a 225 2,190 a 12,200

Potasio (K) 0 a 20 70 a 550

Bicarbonato (HCO3) 4 a 550 τ

Sulfato (SO4) 2 a 125 580 a 2810

Cloruro (Cl) 1 a 300 3,960 a 20,000

Nitrato (NO3) 0 a 2 τ

Total de sólidos disueltos 20 a 1,000 35,000
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Criterios de Aceptación Normativos

Límites Método de ensayo

Resistencia a compresión, porcentaje mínima en 
relación al control, a los siete días

90
ASTM C 109 o

AASHTO T 106

Tiempo de fraguado,

diferencia en relación al control, hr:min

De 1:00 más 
temprano a 1:30 más 

tarde

ASTM C 191 o

AASHTO T 131
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Límites Químicos para Agua

Sustancia química o tipo de construcción Concentración 
máxima en ppm

Método de 
ensayo

Cloruro, como Cl ASTM D 512

Concreto pretensado o

concreto para tablero de puentes

500

Otros tipos de concreto reforzado en ambiente 
húmedo o conteniendo elementos de aluminio 

o metales distintos embebidos o cimbras 
permanentes de metal galvanizado 

1,000

Sulfato, como SO4 3,000 ASTM D 516

Álcalis, como(Na2O + 0.658 K2O) 600

Total de sólidos 50,000 AASHTO T 26
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Límites del ACI 318 para el Contenido de Iones Cloruro en el Concreto

Â 0.06 % para concreto pretensado

Â 0.15 % para concreto reforzado expuesto a cloruros

durante su servicio

Â 1.00 %  para concreto reforzado que va a ser mantenido seco y

protegido de la humedad durante su vida

Â 0.30 %  para otras construcciones en concreto reforzado
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aguas de Lavado
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Definiciones - Tipos de Aditivo

Aditivo es un material que no sea agua, agregados,
cemento, mcs o materialescomplementarios,utilizado
como ingrediente del concreto o mortero y dosificado
inmediatamenteanteso durantesumezclado.

Materias Primas mas comunes para la Formulación de 
Aditivos para Concreto:

Â Lignosulfonato

Â Naftaleno / 

Â Policarboxilato

Â Melaza / Glucosa / Gluconato

Â Cloruros / Nitrato / TEA / NaTiO

Â Nitrito

Â Vinsol/ 
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo
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Los carbocationeselectrófilos producidos durante la
escisiónde los enlaceséter reaccionancon los iones
bisulfito (HSO3ҍύparadarsulfonatos.

R-O-R'+H+ҦR++R'OH

R++HSO3ҍҦR-SO3H

LosLignosulfonatos, (Nº CAS8062-15-5) son polímeros
polielectrolíticos aniónicos solubles en agua. Son
subproductosde la industria papelera,obtenidosen la
producciónde la pulpa de celulosausandode partida la
pastao pulpadesulfito.

La mayoría de la deslignificaciónen la fabricaciónde
pasta de sulfito implica la división ácidade los enlaces
éter, que conectanmuchosde los constituyentesde la
lignina.

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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El naftaleno (cuya fórmula química es: C10H8) es un
sólidoocre que propicia la alta reducciónde aguaen el
concreto.

Losnaftalenosseobtienenpor sulfonaciónde naftaleno
con ácidosulfúrico(SO3-) que despuésreaccionacon el
formaldehído. Finalmente, el ácido se trata con
hidróxidode sodioo hidróxidode calcio.

El naftaleno es un hidrocarburo aromático de fórmula
C10H8 y su estructuraconsisteen un par fusionadode
anillosdebenceno.

Este proviene de la destilación de alquitrán de hulla
(subproductocuandoel carbónseconvierteen coquey
gasde carbón).

Naftaleno

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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Laaldohexosaglucosaposeedos enantiómeros,si bien
la D-glucosa es predominante en la naturaleza. En
terminología de la industria alimentaria suele
denominarsedextrosa(término procedentede «glucosa
dextrorrotatoriaηύa estecompuesto.

.

La glucosaes un monosacáridocon fórmula molecular
C6H12O6.

Esunahexosa,esdecir,contiene6 átomosde carbono,y
es una aldosa,esto es, el grupo carbonilo está en el
extremode la molécula(esun grupoaldehído).

Esuna forma de azúcarque se encuentra libre en las
frutas y en la miel. Surendimientoenergéticoesde 3,75
Kcal/g en condicionesestándar. Es un isómero de la
galactosa,con diferente posiciónrelativade los grupos-
OHy =O.

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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Además,el gluconatode sodioesampliamenteutilizado
en el teñido de textiles y, como buen agentequelante
que ŜǎΣse usa también como agente de limpieza en
superficiesde acero, para botellas de vidrio, y en la
industria del cemento, recubrimiento de superficies
metálicasy teñido de alúmina.

El gluconato de sodio es un compuestocon la fórmula
NaC6H11O7. Setrata de un polvo incoloroblancoquees
muysolubleenagua.

Esla salde sodiodel ácidoglucónico.

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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Latrietanolamina o trihidroxietilamina(frecuentemente
abreviadacomoTEA)esun compuestoquímicoorgánico
formado,principalmente,por una aminaterciariay tres
gruposhidróxilos; sufórmulaquímicaesC6H15NO3.

Comootras aminas,la trietanolamina actúa como una
basequímicadébil debido al par solitario de electrones
enel átomode nitrógeno.

Sepresentacomo un líquido viscoso,límpido, de color
amarillo pálido o incoloro, poco higroscópicoy volátil,
totalmente solubleen aguay misciblecon la mayoríade
lossolventesorgánicosoxigenados.

Poseeun olor amoniacalsuave.

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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La melaza, mieles finales, melazasblackstrap o miel
negra suelen definirse como los residuos de la
cristalizaciónfinal del azúcar,de los cualesno se puede
obtenermásazúcarpor métodosfísicos.

LaNormaICONTEC587de 1994definecomola miel final
o melaza(no cristalizable)al jarabe o líquido denso y
viscoso,separadode la mismamasacocidafinal y de la
cual no es posible cristalizarmás azúcarpor métodos
inusuales(ICONTEC1994).

La denominación melaza se aplica al efluente en la
preparación del azúcar mediante la cristalización
repetida. El procesode evaporacióny la cristalización
suele repetirse tres veceshasta el punto en el cual el
azúcarinvertido y la alta viscosidadde lasmelazasya no
permitiránunacristalizaciónadicionalde la sacarosa.

Melazo

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Tipos de Aditivo ςMaterias Primas
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Aditivo es un material que no sea agua, agregados,
cemento, mcs o materialescomplementarios,utilizado
como ingrediente del concreto o mortero y dosificado
inmediatamenteanteso durantesumezclado.

Â Inclusores de aire

Â Reductores de agua

Â Plastificantes

Â Aceleradores

Â Retardadores

Â Para Control de Hidratación

Â Inhibidores de corrosión

Â Reductores de contracción

Â Inhibidores de RAS

Â Colorantes

Â Aditivos diversos

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Definiciones - Tipos de Aditivo
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ASTM C 260 o AASHTO M 154, COVENIN 0357, IRAM 1663, 
NCh2182, NMX-C-200, NTC 3502, NTP 334.089 

Â Aumenta la durabilidad del concreto expuesto a:

É Congelación-deshielo

É Descongelantes

É Sulfatos

É Ambientes álcali reactivos

Â Aumenta la trabajabilidad

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Inclusores de Aire
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Dañopor Congelación
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

SuperficieDescascaradadel Concreto
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Usados principalmente para:

Â Reducir el agua de mezcla necesaria para producir un cierto revenimiento 
(asentamiento)

Â Reducir la relación agua-cemento
Â Reducir el contenido de cemento
Â Aumentar el revenimiento (asentamiento)

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Reductores de Agua
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Normas:

Â ASTM C 494 
Â AASHTO M 194 (Tipo A) 

Â COVENIN 0356, 
Â IRAM 1663 
Â NCh2182 
Â NMX-C-255 
Â NTC 1299 

Â NTP 334.088

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Reductores de Agua
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ASTM C 494, AASHTO M 194 (Tipo A)

Â Tipo A

É Reduce el contenido de agua 5% min.

É wŜǘŀǊŘŀ Ŝƭ ŦǊŀƎǳŀŘƻ φ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ ŀŘƛŎƛƻƴŀ ŀŎŜƭŜǊŀŘƻǊ
Â Tipo D        

É Reduce el contenido de agua 5% mínimo

É Retarda el fraguado
Â Tipo E

É Reduce el contenido de agua 5% mínimo

É Acelera el fraguado

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Reductores de Agua
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Â Reducen el contenido de agua en 6% a 12%

Â Reducen el contenido de cemento 

Â Reducen la relación agua-cemento

Â Sin retraso

Â Facilitan la colocación y el acabado

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Reductores de Agua de Rango Medio
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ASTM C 494 or AASHTO M 194 

Tipo F  φ wŜŘǳŎǘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ

Tipo G φ wŜŘǳŎǘƻǊ ŘŜ ŀƎǳŀ ȅ ǊŜǘŀǊŘŀŘƻǊ

Â Reducen el contenido de Agua del 12% a 30%

Â La relación a/c reducida produce concretos con: 

É Resistencia a compresión > 70 MPa

É Aumento de la resistencia inicial

É Reduce la penetración de iones

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Reductores de Agua de Rango Alto
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También conocidos como:

Superfluidificantes, Superfluidizantes

En los EUA, México y Ecuador, se puede usar el término plastificante.

Son esencialmente reductores de alto rango

Nota: EnArgentina y Chile plastificantese refierea reductoresde aguaconvencionales

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Superplastificantes para Concreto Fluido
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ASTM C 1017

Tipo 1 φ tƭŀǎǘƛŦƛŎŀƴǘŜ

Tipo 2 φ tƭŀǎǘƛŦƛŎŀƴǘŜ ȅ wŜǘŀǊŘŀŘƻǊ

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Superplastificantes para Concreto Fluido
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ASTM C 1017, IRAM 1663, NCh2182, NTC 4023, NTP 334.088

Â Producen concretos fluidos con alto revenimiento (asentamiento)

(²190 mm [7.5 in])

Â Reducen el sangrado (exudación)

Â Los plastificantes con revenimiento extendido reducen la pérdida de 

revenimiento

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Superplastificantes para Concreto Fluido
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

ConcretoFluido
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Concreto Fluido como PavimentoDelgado Superpuesto
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ASTM C 494 o AASHTO M 194 (Tipo B), COVENIN 0356, IRAM 1663, 
NCh2182.Of1995, NMX-C-255NTC 1299, NTP 334.088

Retardan el fraguado o la velocidad del endurecimiento para: 

ÂColocación en clima caluroso

ÂColocación difícil

ÂProcesos especiales de acabado

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Retardantes
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ÁASTM C 494 o AASHTO M 194 (Tipo C) 

ÁASTM D 98    |      AASHTO M 144 

ÁCOVENIN 0356 

ÁIRAM 1663  

ÁNCh2182 

ÁNMX-C-255 |     NMX-C-356

ÁNTC 1299 (Tipo C) 

ÁNTP 334.088

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Acelerantes
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Aceleran:

Â Hidratación (fraguado)

Â Desarrollo de la resistencia en edades tempranas

Aceleradores a base de cloruro de calcio:

Â Aumentan contracción por secado

Â Corrosión potencial del refuerzo 

Â Descascaramientopotencial

Â Oscurecen el concreto

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Acelerantes
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Tipode elemento

Contenido máximo de iones solubles en agua 
(Cl-) en el concreto, porcentaje de la masa de 

cemento

Concreto Pretensado 0.06

Concreto reforzado (armado) expuesto a cloruros 
durante su servicio

0.15

Concreto reforzado que va a secar o va a estar 
protegido de la humedad durante su servicio

1.00

Otras construcciones de concreto reforzado 0.30

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

ContenidoMáximode IonesCloruro
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Â Control de la corrosión del 
acero del refuerzo

Â La dosis depende del nivel de 
cloruros previsto

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Inhibidoresde Corrosióndel Acerode Refuerzo
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

AditivosReductoresde Contracción
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto
Aditivos Inhibidores de

Reactividad Alcali-Sílice (Carbonato de Litio)
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Aditivos Colorantes (Pigmentos)
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Nanotecnología de Aditivos para Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Nanotecnología de Aditivos para Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Nanotecnología de Aditivos para Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Nanotecnología de Aditivos para Concreto
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Los principales deseos eran:
1) Desarrollar Aditivos que sean uniformes con todos los cementoso combinaciones de 

materiales cementiciosy cemento;
2) Desarrollar Aditivos de Rangos Bajo, Medio y Alto que tengan una respuesta de Tiempos de 

Fraguado Normales, mediante el empleo de dosificaciones lineales para obtener 
trabajabilidades (en Revenimiento o Extensibilidad) proporcionales a su utilización;

3) Desarrollar Aditivos Polifuncionales para minimizar la necesidad de emplear sinergias de 
productos;

4) Desarrollar Aditivos que mantengan bajo control la Temperatura del Concreto;
5) Desarrollar Aditivos que mantengan bajo control la Inclusión de Aire;
6) Desarrollar Aditivos que funcionen a menores cantidades de Cemento Portland puro y mayores 

cantidades de Materiales Cementicioso Nanomateriales(> 50%);
7) Desarrollar Aditivos Robustos, que incrementen el Desarrollo de Resistencias a Edad Temprana; 

y
8) Desarrollar Aditivos de Trabajabilidad Extendida, que mejoren la surfactanciadel concreto.

Agua  y  Aditivos  para  Concreto
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Documentos de Respaldo de los Aditivos
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Documentos de Respaldo de los Aditivos
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Documentos de Respaldo de los Aditivos
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Documentos de Respaldo de los Aditivos



58

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Dosificador de Aditivo Líquido
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Dosificador de Aditivo Líquido
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Agua  y  Aditivos  para  Concreto

Dosificador de Aditivo Líquido
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BT.4.4   |   BT.4.5   |   BT.4.6
Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto

(VMatrix - 4)

Ejemplos de Cálculo

Diseño Concreto empleando Mono.Aditivo
Diseño Concreto empleando Sinergia.Aditivos
Diseño Concreto empleando Sistema.Aditivos



63

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Ejemplos de Cálculo

Diseño Concreto empleando Mono.Aditivo
Diseño Concreto empleando Sinergia.Aditivos
Diseño Concreto empleando Sistema.Aditivos

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
(VMatrix - 4)



64

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
(VMatrix - 4) = Mono.Aditivo

Ejemplos de Cálculo

Diseño Concreto empleando Mono.Aditivo
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Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
(VMatrix - 4) = Sinergia.Aditivo

Ejemplos de Cálculo

Diseño Concreto empleando Sinergia.Aditivos



66

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Ejemplos de Cálculo

Diseño Concreto empleando Sistema.Aditivos

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
(VMatrix - 4) = Sistema Aditivos
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Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
(VMatrix - 4) = Concreto con Aditivos

Ejemplo de Cálculo

Diseños con Aditivos (1 | 2 | 3)
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Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 –26.11 DIA 2 –10.12 DIA 3 –18.12 DIA 4 –20.12 DIA 5 –21.12

16:30 a 17:00 | 14:00 a 14:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 14:30 a 15:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 15:00 a 15:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 15:25 a 15:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 15:35 a 16:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 16:00 a 16:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 16:25 a 16:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 16:35 a 17:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 17:00 a 17:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 17:30 a 18:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas

BT.4.7
Recapitulación  Temática  del  Seminario
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Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 –26.11 DIA 2 –10.12 DIA 3 –18.12 DIA 4 –20.12 DIA 5 –21.12

16:30 a 17:00 | 14:00 a 14:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 14:30 a 15:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 15:00 a 15:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 15:25 a 15:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 15:35 a 16:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 16:00 a 16:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 16:25 a 16:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 16:35 a 17:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 17:00 a 17:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 17:30 a 18:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas

Recapitulación  Temática  del  Seminario
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Definiciones y conceptos generales de:

1. Fundamentos
Estado Fresco Estado Endurecido

Curado del Concreto Módulo de Elasticidad
Permeabilidad / Estanqueidad Reactividad RAS y RAC
Corrosión Acero de Refuerzo Ataque Sulfatos

2. Cementos y MCS
Hidratación del Cemento Calor de Hidratación Relaciones a/c  y a/mc
Tipos de Cemento ASTM 150 | 595 | 1157 Métodos de Pruebas
Componentes Compuestos Composición
MCS: Ceniza Volante (C y F) MCS: Microsílice| Metacaolín MCS: Escoria

3. Agregados Rocas y Minerales Igneas| Metamórficas | Sedimentarias
Agregados Ligeros | Pesados Ensayos Generales Granulometría | MF
Condiciones Humedad Materiales Perjudiciales Almacenamiento

Recapitulación  Temática  del  Seminario
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Definiciones y conceptos generales de:

4. Agua y Aditivos
Agua Potable |Tratada| LavadoLímites Químicos
Normatividad Materias Primas Constituyentes Límites Iones Cloruros
ASTM.C.494 | C.1017 Colorantes | Polvo (Pastillas) Nanomateriales

5. Definiciones
Diseño de Mezcla Proporcionamientode la Mezcla
Trabajabilidad Consistencia Tiempo de Fraguado
Resistencia Mecánica Durabilidad
Cemento Materiales CementiciosSuplementarios
Agregados Aditivos

Recapitulación  Temática  del  Seminario
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Academia Técnica CADCO

Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto

Curso Virtual Internacional

Diseño de Mezclas de Concreto

para Concreto Convencional, Alto Desempeño, Pavimentos y Concreto Lanzado

Víctor A. Rodríguez

NOVIEMBRE 26, 2021

DICIEMBRE 10, 18, 20 y 21, 2021

Academia Técnica CADCO
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Contenido   |   Bloques.Temáticos

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 –26.11 DIA 2 –10.12 DIA 3 –18.12 DIA 4 –20.12 DIA 5 –21.12

16:30 a 17:00 | 14:00 a 14:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 14:30 a 15:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 15:00 a 15:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 15:25 a 15:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 15:35 a 16:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 16:00 a 16:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 16:25 a 16:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 16:35 a 17:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 17:00 a 17:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 17:30 a 18:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas
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Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Maestro en Ingeniería por la Universidad George Washington (GWU)

Ha colaborado profesionalmente, desde 1983, como:

Gerente de Servicios Técnicos en:
Á Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Á Grupo Tolteca | PRECONCRETO
Á Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC)
Á Master BuildersTechnologies MEXICO (MBT México)
Á Cemento Panamá (ARGOS/HOLCIM)

Gerente General en:
Á Degussa| BASF ConstructionChemicalsCentroamérica

(Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)

Víctor A. Rodríguez –Experiencia Profesional
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Víctor A. Rodríguez –Experiencia Profesional

Director Comercial de Aditivos para Concreto en:
ÁW.R. Grace CONO NORTE

(México, Centroamérica y Colombia)
Á FOSROCASIA

(Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Bruneiy Filipinas)

Ex.Presidentedel American Concrete Institute (Sección Centro y Sur de México)

Director Comercial de CADCO MEXICO (Campa Industrias)

Director General de Concreto Virtual
Servicios y Asesorías en Concreto
Especialista en Diseño de Mezclas de Concreto* y Formulación de Aditivos                                       
(*realizados en más de 25 países; 5 de ellos en forma Virtual)
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Víctor A. Rodríguez

Experiencia 
Profesional
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Víctor A. Rodríguez –Experiencia Profesional


