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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Contenido   |   Bloques.Temáticos

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES VIERNES SABADO LUNES MARTES
DIA 1 ς26.11 DIA 2 ς10.12 DIA 3 ς18.12 DIA 4 ς20.12 DIA 5 ς21.12

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 1.3.a 2.3.a 3.3.a 4.3 5.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 1.3.b 2.3.b 3.3.b 4.4 5.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 1.4 2.4 3.4 4.5 5.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 1.5 2.5 3.5 4.6 5.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES

DIA 1
26.11.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 1.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 1.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 1.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 1.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 1.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 1.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 1.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Temario Descripción

1.1 Bienvenida | Contenido | Bloques.Temáticos| Objetivos y Prólogo

1.2 Fundamentos del Concreto

1.3.a-b Concreto en Estado Fresco | Concreto en Estado Endurecido

1.4 Objetivos del Proporcionamientode las Mezclas de Concreto

1.5 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (ACI.211)

1.6 Método ACI.211

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Temario Descripción

2.1 Cementos y Materiales CementiciosSuplementarios

2.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

2.3.a-b Metodología de Ensayos de Concreto (ASTM)

2.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.2)

2.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

2.6 Definición de Variables de Captura y Datos Generados

Horario
SALVADOR/CDMX

VIERNES

DIA 2
10.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 2.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 2.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 2.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 2.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 2.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 2.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 2.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Temario Descripción

3.1 Agregados para Concreto

3.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

3.3.a-b Metodologías de Ensayos (ASTM)

3.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.3)

3.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

3.6 Ejemplo de Cálculo (Base de Datos de Agregados)

Horario
SALVADOR/CDMX

SABADO

DIA 3
18.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 3.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 3.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 3.3.a

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 3.3.b

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 3.4

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 3.5

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 3.6

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Temario Descripción

4.1 Agua y Aditivos para Concreto

4.2 Características y Efectos en la Mezcla de Concreto

4.3 Metodología de Ensayos (ASTM)

4.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (VMatrix.4)

4.5 Método VMatrix(SIMPLEX)

4.6 Ejemplode Cálculo (Mono.Aditivo| Sinergia.Aditivos| Sistema.Aditivos)

4.7 Recapitulación Temática del Seminario

Horario
SALVADOR/CDMX

LUNES

DIA 4
20.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 4.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 4.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 4.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 4.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 4.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 4.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 4.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Temario Descripción

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.5)

5.1 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Convencional)

5.2 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Alto Desempeño)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.6)

5.3 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto para Pavimento)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.7)

5.4 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Lanzado)

Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.8)

5.5 Ejemplo de Cálculo (Diseño Concreto Ligero)

5.6 Métodos Alternativos de Proporcionamientode Mezclas de Concreto
5.7 Ejemplo de Cálculo (OΩReally, Fuller, Bolomey, Fauryy Otros)

Horario
SALVADOR/CDMX

MARTES

DIA 5
21.12.21

16:30 a 17:00 | 8:00 a  8:30 5.1

17:00 a 17:30 | 8:30 a  9:00 5.2

17:30 a 17:55 | 9:00 a  9:25 5.3

17:55 a 18:05| 9:25 a  9:35 Descanso 1

18:05 a 18:30 | 9:35 a 10:00 5.4

18:30 a 18:55 | 10:00 a 10:25 5.5

18:55 a 19:05| 10:25 a 10:35 Descanso 2

19:05 a 19:30 | 10:35 a 11:00 5.6

19:30 a 20:00 | 11:00 a 11:30 5.7

20:00 a 20:30| 11:30 a 12:00 Preguntas

Contenido   |   Bloques.Temáticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Sitio WEB   |   Academia Técnica CADCO

www.academiacadco.com/iscyc/

http://www.academiacadco.com/iscyc/
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Sitio WEB   |   Academia Técnica CADCO

www.academiacadco.com/iscyc/

http://www.academiacadco.com/iscyc/


11

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Sitio WEB   |   Academia Técnica CADCO

www.academiacadco.com/iscyc/

http://www.academiacadco.com/iscyc/
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Sitio WEB   |   Academia Técnica CADCO

www.academiacadco.com/iscyc/

http://www.academiacadco.com/iscyc/
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Sitio WEB   |   Academia Técnica CADCO

www.academiacadco.com/iscyc/

http://www.academiacadco.com/iscyc/
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Objetivos   Didácticos

Á Aprendercualessoncaracterísticasfísicasy químicas
principales de los materiales constituyentes del
concretoy su influenciaen lasMezclasde Concreto.

Á Proporcionarcada uno de los materiales, mediante
un Método Matemático que proporcione la menor
cantidad de vacíos, empleando los porcentajes
apropiadosde agregadosfinos y gruesosa combinar,
para obtener mediante un Ajuste Racional una
OptimizaciónEconómicao de Desempeño.

Á Utilizar el Programa VMatrix (SIMPLEX), como un
Método Matemático alternativo, ejemplificando
variosDiseñosde Mezclasde Concreto.

Diseño de
Mezcla de
Concreto

Agua y
Aditivos

Cemento
y MCS Agregados
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

¿En que consiste el Diseño de Mezclas de Concreto?

¿Cuáles son sus objetivos? [Técnicos y Económicos]

¿Cuál es el Método de Diseño más apropiado?

¿Cuál es la Herramienta más apropiada?

¿Por qué no se hace buen concreto en la obra (económico y técnico)?

Objetivos   Didácticos
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Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Material Cantidad, kg Densidad Volumen, lt

Cemento 300.00 3.00 100.00

Agua 200.00 1.00 200.00

Arena 927.50 2.65 350.00

Grava 927.50 2.65 350.00

Aire 0.0% 0.00

Total 2,355 1,000.00

Diseño 1.00:3.09:3.09(Volumen = 1,000 Litros)

Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Material Cantidad, kg Densidad Volumen, lt

Cemento 300.00 3.00 100.00

Agua 200.00 1.00 200.00

Arena 822.50 2.35 350.00

Grava 962.50 2.75 350.00

Aire 0.0% 0.00

Total 2,285 1,000.00

Diseño 1.00:2.75:3.21

Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Material Cantidad, kg Densidad Volumen, lt

Cemento 300.00 3.00 100.00

Agua 200.00 1.00 200.00

Arena 927.50 2.35 394.68

Grava 927.50 2.75 337.27

Aire 0.0% 0.00

Total 2,355 1,031.95

Diseño 1.00:3.09:3.09(Volumen = 1,032Litros)

Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Especificaciones:

Requerimientos en Estado Fresco y en Estado Endurecido, como:
ÁwŜǾŜƴƛƳƛŜƴǘƻ LƴƛŎƛŀƭ όҔ мр ŎƳ Ґ сέύ Ŏƻƴ ¢ƻƭŜǊŀƴŎƛŀ ҕ2 cm
Á Reducción de Agua del Aditivo (> 8%)
Á Mantenimiento de la Trabajabilidad (120 min)
Á Inclusión de Aire con Aditivo (< 3.0%)
Á Peso Volumétrico con Tolerancia ҕ20 kg
Á Contenido de Cemento y Agua
Á Temperatura Máxima de Colocación < 32ϲC
Á Tiempo de Fraguado Inicial (6 a 8 horas) y Fraguado Final (10 a 12 horas)

Á Resistencia Mecánica a la Edad de Garantía (fȰcύΤ ǇŜǊƻΣ рл҈ ŀ ƭŀǎ му ƘƻǊŀǎΧ
Á Permeabilidad (< 1,000 Coulombs)
Á¸Χ wŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀ ƭŀ wŜŀŎǘƛǾƛŘŀŘ Alcali-Agregado

Objetivos   Didácticos
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Prólogo

Â Diseñar, Ajustary Optimizares un proceso

Â Propósito: elaborar un material constructivo

Â Comprendiendo y Cumpliendo las Especificaciones

É Resistencias Mecánicas y Condiciones Ambientales

ÁMáxima Relación Agua/Cemento

ÁMínimo Contenido Cementantes

É Trabajabilidad Requerida

ÁTransportación, Consolidación y Acabado

ÁTamaño Máximo de Agregado

Ácon los Agregados Pétreos a emplear

É Con la mayor Optimización Económica posible
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Prólogo

TemburongBridge, Brunei
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Diseñode Mezcla

Se define como Diseño de Mezcla al proceso de determinación de las
característicasrequeridasdel concretoy que puedenserespecificadas.

Estascaracterísticaspuedenincluir:
1) Propiedadesdel Concretoen EstadoFresco;
2) Propiedadesmecánicasdel Concretoen EstadoEndurecidoy
3) la inclusión,exclusióno limitaciónde ingredientesespecíficos.

ElDiseñode la Mezclallevaal desarrollode la especificacióndel concreto.

Prólogo

Definiciones ςDiseño de Mezcla
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Proporcionamientode la Mezcla

El Proporcionamiento de la Mezcla (dosificación) se refiere al proceso de
determinación de las cantidadesde los ingredientes convenientesdel concreto
(cemento, agregados,agua y aditivos), para que se logren las características
especificadas.

Un concreto adecuadamente proporcionado debe presentar las siguientes
cualidades:
ωTrabajabilidadaceptabledel Concretoen EstadoFresco
ωResistenciay Durabilidaddel Concretoen EstadoEndurecido
ωEconomía

Prólogo

Definiciones ςProporcionamientode la Mezcla
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
Academia Técnica CADCO

Trabajabilidad

Esla propiedaddel Concretoen EstadoFrescoquedeterminasuscaracterísticasde
trabajo, o sea,la facilidadde Mezclar,Transportar,Colocar, Compactary Acabar, y
el gradode resistenciaa la Segregación.

Prólogo

Definiciones - Trabajabilidad
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Consistencia

Sedefine como Consistenciaa la propiedad del Concretoen EstadoFresco, que
establecemediantesuGradode Fluidezpor la Humedadde la Mezclade Concreto.

La Consistenciase mide por el Revenimiento (Asentamiento)de la Mezcla de
Concretocuandoserealizael ensayoempíricodel conode Abrams.

ParaRevenimientosmuy altos, seha determinadoemplearla Extensibilidadcomo
un método de medición, también empírico,mas apropiado,ante la dificultad de
medirmecánicamenteel Esfuerzoal Torquepor medio de un Reómetro.

Prólogo

Definiciones - Consistencia
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Prólogo

Designof Concrete Mixtures ςDuff A. Abrams (Mayo 1919)
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Tiempode Fraguado

Esel periodo en el quesedesarrollaun procesode cambioen el concreto,del EstadoFresco
y el EstadoEndurecido,generadopor las reaccionesquímicasdel cementocon el agua, las
cuales generan calor al momento de estar creando nuevos compuestosquímicos que
propicianque la pastadel cementoseendurezca, aglutinandomediante esta accióna los
agregadospétreos.

El concreto tiene dos valorescaracterísticosdel Tiempo de Fraguado; uno, denominado
Inicial, y otro, denominadoFinal.

Cuando se emplea un equipo de Calorimetría (Adiabática o Semi.Adiabática), dichos
Tiemposde Fraguadopuedeser identificadoscomolasinflexionesde la secciónde la curva
queprecedea la primerareacciónquímicainstantáneaquesegeneraen el concretocuando
secombinael cementoconel agua.

Prólogo

Definiciones ςTiempos de Fraguado
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Tiemposde FraguadoInicial y Final

ElTiempode FraguadoInicial serefiere a la primera rigidizacióndel concreto,que
limita el Tiempo de Manejabilidad, en el cual el concreto puede ser mezclado,
colocado y compactado adecuadamente. El valor que se ha determinado
normativamente,para el Tiempo de FraguadoInicial, es cuandose alcanzauna
Resistenciaa la Penetraciónde 500psi.

ElTiempode FraguadoFinalserefiere a una rigidizaciónsignificativa, a partir de la
cualpuedeserdañadasuestructurainterna si ejercemosesfuerzossuperioresa los
que el mecánicamenteel concreto haya desarrollado en el tiempo. Su valor
normativoesdeterminadopor unaResistenciaa la Penetraciónde 4,000psi.

Prólogo

Definiciones ςTiempos de Fraguado
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ResistenciaMecánica

Se define como ResistenciaMecánicaa la capacidaddel concreto en su Estado
Endurecidode resistir esfuerzosde cierto tipo. Estacaracterísticaestaasociada,en
granmedida,a la resistenciaindividualde los propiosagregadospétreos,a la de la
pastade cementohidratada,y a la interacciónentre ambos.

Dentrode lasresistenciasmásrepresentativasdel Concreto,setiene la Resistencia
a la Compresión, cuando los elementos estructurales estarán sujetos
principalmentea la compresiónaxial; sinembargo,cuandoel concretosesometea
esfuerzosde flexión,setiene la Resistenciaa la Rupturao Flexión.

Prólogo

Definiciones ςResistencia Mecánica
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Durabilidad

Sedefine como Durabilidad a la habilidaddel Concretoen su EstadoEndurecido
para resistir la accióndel intemperismo, el ataque químico, abrasión, y cualquier
otro procesoo condiciónde serviciode lasestructuras,queproduzcansudeterioro.

Prólogo

Definiciones - Durabilidad
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Sostenibilidad

La sostenibilidad se define generalmente como satisfacer las necesidadesdel presente sin
comprometer la capacidadde las generacionesfuturas para satisfacersuspropiasnecesidades. Los
tres pilaresde la sostenibilidadsonel medioambiente,la economíay la sociedad.

La huella de carbono del concreto se puede reducir mediante el uso de materialescementantes
suplementarios(MCS)como cenizasvolantes,cementode escoriay humo de sílice; medianteel uso
de concretode mayorresistencia; y medianteel usode combustiblesalternativosduranteel proceso
de fabricacióndel cemento.

Lasostenibilidades un parámetro relativo y para el casode la industria del concretose han hecho
grandesesfuerzosparael cumplimientodel Protocolode Kyoto; la valorizaciónde residuos,el control
de incineraciónde residuos,la aplicaciónde las mejores técnicasdisponiblesde produccióny la
implantaciónde sistemasde gestiónmedio ambientalcertificados,todo ello, durante el procesode
produccióndel cemento,aumentala sostenibilidadde la construcciónde concreto.

Prólogo

Definiciones - Sostenibilidad
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Sostenibilidad

Prólogo

Definiciones - Sostenibilidad
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Prólogo
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Bibliografía Virtual

www.academiacadco.com/biblioteca-virtual/

http://www.concretovirtual.com/amic-cadco/
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Videoteca Virtual
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.94 = NMX.C.155)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.172 = NMX.C.161)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.1064 = NMX.C.435)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.143 = NMX.C.156)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.138 = NMX.C.162)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.231= NMX.C.157)
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Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTM.C.31= NMX.C.157)
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Biblioteca Virtual

Examen.Virtual
































































































































































